
Πρότυπα θερµοµόνωσης –ΕΛΟΤ 
 

A/A 
Αριθµός 
Εγγράφου 

Κωδικός 
Εγγράφου 
ΕΛΟΤ 

Τίτλος 
Ηµεροµηνία 
Έκδοσης 

ICS 

1 245
ΕΛΟΤ CR 245 

  

Θερµική µόνωση - Ταξινόµηση δοµικών 
υλικών ανάλογα µε τις ιδιότητες 

θερµικής µόνωσης  
1986-10-15  

91.100.60 
(THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS)  

2 450
ΕΛΟΤ 450 Ε2 

  

Κυψελωτά πλαστικά - Προδιαγραφές 
δύσκαµπτων κυψελωτών υλικών σε 
πλάκες που χρησιµοποιούνται για 

θερµοµόνωση κτιρίων  

1995-01-23  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

3 514
ΕΛΟΤ 514.01 

  

Θερµοµόνωση - Προσδιορισµός 
θερµικής αγωγιµότητας µε τη µέθοδο 
θερµής πλάκας για εφαρµογή στα 

κτίρια  

1981-09-24  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

4 514
ΕΛΟΤ 514.02 

  

Θερµοµόνωση - Προσδιορισµός 
αντιστάσεως θερµοδιαφυγής 

στρωσιγενών υλικών µε τη µέθοδο 
θερµής πλάκας για εφαρµογή στα 

κτίρια  

1981-09-24  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

5 514 ΕΛΟΤ 514.0   
Θερµοµόνωση - Προσδιορισµός 
θερµικής αγωγιµότητας - Μέθοδος 

θερµής πλάκας  
1981-09-24  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

6 1203 ΕΛΟΤ 1203   
Θερµοµονωτικά δοµικά στοιχεία από 
κυψελωτό κονιόδεµα υδροθερµικής 

κατεργασίας (ΚΚΥΚ)  
1989-11-30  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

7 1227 ΕΛΟΤ 1227   
Θερµοµόνωση - Υλικά, προϊόντα και 
θερµοµονωτικά συστήµατα - Λεξιλόγιο  

1995-01-23  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

8 1258 ΕΛΟΤ 1258   
∆ιογκωµένος περλίτης χαλαρά 
τοποθετηµένος (χύδην) για 

θερµοµόνωση  
1991-08-15  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

9 1259 ΕΛΟΤ 1259   
Ελαφροβαρή αδρανή για 

θερµοµονωτικά σκυροδέµατα  
1990-05-04  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  
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10 1354
ΕΛΟΤ 1354.06 

  

Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 
θέρµανσης νερού χρήσης - 

Θερµοµονώσεις  
1993-02-03  

27220   (HEAT 
RECOVERY. 
THERMAL 

INSULATION)  

11 1364 ΕΛΟΤ 1364   
Θερµοµόνωση - Ανίχνευση θερµικών 
ανοµοιοµορφιών σε κελύφη κτιρίων - 

Μέθοδος υπέρυθρων ακτινών  
1995-06-05  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

12 826
ΕΛΟΤ EN 826 

  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 

συµπεριφοράς σε θλίψη  
1997-09-30  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

13 1602
ΕΛΟΤ EN 
1602   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για 
κτιριοδοµικές εφαρµογές - 

Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας  
1997-10-30  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

14 1603
ΕΛΟΤ EN 
1603   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 
διαστασιακής σταθερότητας υπό 
σταθερές και κανονικές συνθήκες 
εργαστηρίου (23°C/50% σχετική 

υγρασία)  

1997-10-30  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

15 1604
ΕΛΟΤ EN 
1604   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
κατασκευές - Προσδιορισµός της 
διαστασιακής σταθερότητας υπό 
προδιαγεγραµµένες συνθήκες 
θερµοκρασίας και υγρασίας  

1997-10-31  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

16 1605
ΕΛΟΤ EN 
1605   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 

παραµόρφωσης υπό προδιαγεγραµµένο 
φορτίο θλίψεως και θερµοκρασιακών 

συνθηκών  

1997-10-31  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

17 1606
ΕΛΟΤ EN 
1606   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για 
κτιριοδοµικές εφαρµογές - 

Προσδιορισµός του ερπυσµού µετά από 
θλίψη  

1997-10-23  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

18 1607
ΕΛΟΤ EN 
1607   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για 
κτιριοδοµικές εφαρµογές - 

Προσδιορισµός της αντοχής σε 
εφελκυσµό που ασκείται κατακόρυφα 

των όψεων  

1997-10-23  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000001715
https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000003929
https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000005739
https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000005768
https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000005769
https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000005993
https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000005994
https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000005874
https://sales.elot.gr/online/search/details.do?documentId=300010000005875


19 1608
ΕΛΟΤ EN 
1608   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για 
κτιριοδοµικές εφαρµογές - 

Προσδιορισµός της αντοχής σε 
εφελκυσµό που εξασκείται παράλληλα 

των όψεων  

1997-10-23  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

20 1609
ΕΛΟΤ EN 
1609   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για 
κτιριοδοµικές εφαρµογές - 

Προσδιορισµός της βραχυχρόνιας 
απορρόφησης νερού µε µερική 

εµβάπτιση  

1997-10-23  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

21 1745
ΕΛΟΤ EN 
1745   

Τοιχοποιία και προϊόντα τοιχοποιίας - 
Μέθοδοι προσδιορισµού των θερµικών 

µεθόδων σχεδιασµού  
2002-05-29  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

22 1934
ΕΛΟΤ EN 
1934   

Θερµικές επιδόσεις κτιρίων - 
Προσδιορισµός της θερµικής αντίστασης 
µε τη µέθοδο θέρµης πλάκας µε χρήση 

θερµοροοµέτρου - Τοιχοποιία  

1998-06-03  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

23 1946
ΕΛΟΤ EN 
1946.01   

Θερµική απόδοση κτιριακών προϊόντων 
και συστατικών µερών - Ειδικά κριτήρια 
για την αξιολόγηση των εργαστηρίων 
που µετρούν τις ιδιότητες θερµικής 

µετάδοσης - Μέρος 1: Κοινά κριτήρια  

1999-09-10  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

24 1946
ΕΛΟΤ EN 
1946.02   

Θερµική απόδοση κτιριακών προϊόντων 
και συστατικών µερών - Ειδικά κριτήρια 
για την αξιολόγηση των εργαστηρίων 
που µετρούν τις ιδιότητες θερµικής 

µετάδοσης - Μέρος 2: Μετρήσεις µε τη 
µέθοδο προστατευµένης θερµής 

πλάκας  

1999-09-10  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

25 1946
ΕΛΟΤ EN 
1946.03   

Θερµική απόδοση κτιριακών προϊόντων 
και συστατικών µερών - Ειδικά κριτήρια 
για την αξιολόγηση των εργαστηρίων 
που µετρούν τις ιδιότητες θερµικής 

µετάδοσης - Μέρος 3: Μετρήσεις µε τη 
µέθοδο θερµοροοµέτρου  

1999-09-10  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

26 1946
ΕΛΟΤ EN 
1946.04   

Θερµική απόδοση κτιριακών προϊόντων 
και συστατικών µερών - Ειδικά κριτήρια 
για την αξιολόγηση των εργαστηρίων 
που µετρούν τις ιδιότητες θερµικής 

µετάδοσης - Μέρος 4: Μετρήσεις µε τις 
µεθόδους θερµού δοχείου  

2000-07-19  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

27 1946
ΕΛΟΤ EN 
1946.05   

Θερµική απόδοση κτιριακών προϊόντων 
και συστατικών µερών - Ειδικά κριτήρια 
για την αξιολόγηση των εργαστηρίων 
που µετρούν τις ιδιότητες θερµικής 

µετάδοσης - Μέρος 5 : Μετρήσεις µε 
µεθόδους δοκιµής σωλήνων  

2000-07-21  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

28 12429
ΕΛΟΤ EN 
12429   

Προϊόντα θερµοµόνωσης για κτιριακές 
εφαρµογές - Εγκλιµατισµός µέχρι 
υγροσκοπικής ισορροπίας υπό 

καθορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας 
και υγρασίας  

1999-09-02  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 
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29 12430
ΕΛΟΤ EN 
12430   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 
συµπεριφοράς κάτω από σηµειακό 

φορτίο  

1998-11-06  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

30 12431
ΕΛΟΤ EN 
12431   

Προϊόντα θερµοµόνωσης για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός πάχους για 
προϊόντα µόνωσης ψευδοδαπέδων  

1999-09-13  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS) 

31 12524
ΕΛΟΤ EN 
12524   

Κτιριακά υλικά και προϊόντα - 
Υγροθερµικές ιδιότητες - 

Πινακοποιηµένες τιµές σχεδιασµού  
2000-07-19  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

32 12664
ΕΛΟΤ EN 
12664   

Θερµική απόδοση κτιριακών υλικών και 
προϊόντων - Προσδιορισµός θερµικής 

αντίστασης µε τις µεθόδους 
προστατευµένης θερµικής πλάκας και 
µέτρησης ροής θερµότητας - Ξηρά και 
υγρά προϊόντα µέσης και χαµηλής 

θερµικής αντίστασης  

2001-07-16  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

33 12667
ΕΛΟΤ EN 
12667   

Θερµική απόδοση κτιριακών υλικών και 
προϊόντων - Προσδιορισµός θερµικής 

αντίστασης µε τις µεθόδους 
προστατευµένης θερµικής πλάκας και 
µέτρησης ροής θερµότητας - Προϊόντα 
υψηλής και µέσης θερµικής αντίστασης  

2001-05-08  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION)  

34 12939
ΕΛΟΤ EN 
12939   

Θερµική απόδοση κτιριακών υλικών και 
προϊόντων - Προσδιορισµός θερµικής 

αντίστασης µε τις µεθόδους 
προστατευµένης θερµικής πλάκας και 
µέτρησης ροής θερµότητας - Παχιά 
προϊόντα υψηλής και µέσης θερµικής 

αντίστασης  

2001-05-08  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

35 13009
ΕΛΟΤ EN 
13009   

Υγροθερµική απόδοση κτιριακών 
υλικών και προϊόντων - Προσδιορισµός 
του συντελεστή υδρικής διαστολής  

2000-07-19  

91.100.01 
 (CONSTRUCTION 

MATERIALS IN 
GENERAL ) 

37 13162
ΕΛΟΤ EN 
13162   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 

από ορυκτόµαλλο (MW) - 
Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

38 13163
ΕΛΟΤ EN 
13163   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - 

Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 
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39 13164
ΕΛΟΤ EN 
13164   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνη 

(XPS) - Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

40 13164
ΕΛΟΤ EN 

13164/A1   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνη 

(XPS) - Προδιαγραφή  

2004-08-18  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

41 13165
ΕΛΟΤ EN 
13165   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης 

(PUR) - Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

42 13165
ΕΛΟΤ EN 

13165/A1   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης 

(PUR) - Προδιαγραφή  

2004-12-20  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

43 13165
ΕΛΟΤ ΕΝ 

13165/Α2   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από άκαµπτo αφρό πολυουρεθάνης 

(PUR) - Προδιαγραφή  

2005-05-16  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

44 13166
ΕΛΟΤ EN 
13166   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 

από φαινολικό αφρό (PF) - 
Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

45 13166
ΕΛΟΤ EN 

13166/A1   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 

από φαινολικό αφρό (PF) - 
Προδιαγραφή  

2004-12-20  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

46 13167
ΕΛΟΤ EN 
13167   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 

από κυψελωτό γυαλί (CG) - 
Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

47 13167
ΕΛΟΤ EN 

13167/A1   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 

από κυψελωτό γυαλί (CG) - 
Προδιαγραφή  

2004-12-20  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

48 13168
ΕΛΟΤ EN 
13168   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από ξυλόµαλλο (WW) - Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 
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49 13168
ΕΛΟΤ EN 

13168/A1   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από ξυλόµαλλο (WW) - Προδιαγραφή  

2004-12-20  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

50 13169
ΕΛΟΤ EN 
13169   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ) - 

Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

51 13169
ΕΛΟΤ EN 

13169/Α1   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ) - 

Προδιαγραφή  

2004-12-20  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

52 13170
ΕΛΟΤ EN 
13170   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από διογκωµένο φελλό (ICB) - 

Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

53 13171
ΕΛΟΤ EN 
13171   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από ίνες ξύλου (WF) - Προδιαγραφή  

2001-09-25  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

54 13171
ΕΛΟΤ EN 

13171/A1   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα 
από ίνες ξύλου (WF) - Προδιαγραφή  

2005-02-14  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

55 13172
ΕΛΟΤ EN 
13172   

Θερµοµονωτικά προϊόντα - Εκτίµηση 
της συµµόρφωσης  

2001-12-10  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

56 13172
ΕΛΟΤ ΕΝ 

13172/Α1   
Θερµοµονωτικά προϊόντα - Εκτίµηση 

της συµµόρφωσης  
2005-08-26  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

57 13187
ΕΛΟΤ EN 
13187   

Θερµική απόδοση κτηρίων - Ποιοτική 
ανίχνευση των θερµικών ανωµαλιών σε 
περιβλήµατα κτηρίων - Υπέρυθρη 

µέθοδος  

1999-09-10  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

59 13363
ΕΛΟΤ EN 

13363.01   

∆ιατάξεις ηλιακής προστασίας σε 
συνδυασµό µε υαλοστάσια - 

Υπολογισµός του συντελεστή µετάδοσης 
ηλιακής ενέργειας και φωτός - Μέρος 1: 

Απλουστευµένη µέθοδος  

2004-07-06  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 
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60 13363
ΕΛΟΤ EN 

13363.02   

∆ιατάξεις ηλιακής προστασίας σε 
συνδυασµό µε υαλοστάσια - 

Υπολογισµός της ολικής µετάδοσης 
ηλιακής ενέργειας και φωτός - Μέρος 2: 
Λεπτοµερής µέθοδος υπολογισµού  

2005-09-15  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

61 13467
ΕΛΟΤ EN 
13467   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός 
διαστάσεων, τετραγωνικότητας και 
γραµµικότητας των διαµορφωµένων 
µονωτικών σωληνώσεων (κοχύλια)  

2001-11-08  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

62 13468
ΕΛΟΤ EN 
13468   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός 
ιχνοποσοτήτων υδατοδιαλυτών ιόντων 
χλωρίου, φθορίου, πυριτίου, νατρίου 

καθώς και του pH  

2001-12-11  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

63 13469
ΕΛΟΤ EN 
13469   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός των 
ιδιοτήτων ατµοπερατότητας των 
διαµορφωµένων µονωτικών 
σωληνώσεων (κοχύλια)  

2001-11-08  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

64 13470
ΕΛΟΤ EN 
13470   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός της 
φαινόµενης πυκνότητας της 

διαµορφωµένης µόνωσης (κοχύλια) 
σωλήνων  

2002-01-11  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

65 13471
ΕΛΟΤ EN 
13471   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και κτιριακές εγκαταστάσεις - 

Προσδιορισµός του συντελεστή 
θερµικής διαστολής  

2002-01-11  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

66 13472
ΕΛΟΤ EN 
13472   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και κτιριακές εγκαταστάσεις - 

Προσδιορισµός της βραχυχρόνιας 
απορρόφησης νερού µε µερική 

εµβάπτιση της διαµορφωµένης µόνωσης 
(κοχύλια) σωλήνων  

2002-01-11  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

67 13494
ΕΛΟΤ EN 
13494   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 

συνδετικής αντοχής σε εφελκυσµό του 
συγκολλητικού και της βάσης της 

επικάλυψης στο θερµοµονωτικό υλικό  

2003-05-29  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

68 13495
ΕΛΟΤ EN 
13495   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 

αντίστασης σε αποκόλληση εξωτερικών 
σύνθετων θερµοµονωτικών 
συστηµάτων (ETICS) (δοκιµή 

αφρώδους στοιχείου)  

2003-05-29  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

69 13496
ΕΛΟΤ EN 
13496   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός των 

µηχανικών ιδιοτήτων πλεγµάτων ινών 
γυαλιού  

2003-05-29  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 
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70 13497
ΕΛΟΤ EN 
13497   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 
αντίστασης σε κρούση εξωτερικών 

σύνθετων θερµοµονωτικών 
συστηµάτων (ETICS)  

2003-05-29  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

71 13498
ΕΛΟΤ EN 
13498   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 

αντίστασης σε διείσδυση εξωτερικών 
σύνθετων θερµοµονωτικών 
συστηµάτων (ETICS)  

2003-05-29  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

72 13499
ΕΛΟΤ EN 
13499   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Εξωτερικά σύνθετα θερµοµονωτικά 
συστήµατα (ETICS) από διογκωµένη 

πολυστερίνη - Προδιαγραφή  

2005-01-20  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

73 13500
ΕΛΟΤ EN 
13500   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Εξωτερικά σύνθετα 

θερµοµονωτικά συστήµατα (ETICS) από 
ορυκτόµαλλο - Προδιαγραφή  

2005-01-14  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

74 13793
ΕΛΟΤ EN 
13793   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός της 

συµπεριφοράς υπό κυκλική φόρτιση  
2004-12-02  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

75 13820
ΕΛΟΤ EN 
13820   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακές 
εφαρµογές - Προσδιορισµός 

περιεκτικότητας σε οργανικές ενώσεις  
2004-12-02  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

76 13829
ΕΛΟΤ EN 
13829   

Θερµική απόδοση κτιρίων - 
Προσδιορισµός της ειδικής 

αεροδιαπερατότητας κτιρίων - Μέθοδος 
µε εκτόξευση πιεσµένου αέρα  

2001-05-08  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

78 14063
ΕΛΟΤ ΕΝ 

14063.01   

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - 
Επί τόπου κατασκευαζόµενα προϊόντα 
ελαφροβαρών αδρανών διογκωµένης 

αργίλου (LWA) - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης 
προϊόντα πριν την εγκατάσταση  

2005-04-14  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

79 14114
ΕΛΟΤ EN 
14114   

Υγροθερµικές επιδόσεις κτιριακού 
εξοπλισµού και βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων - Υπολογισµός της 
διαπερατότητας των υδρατµών - 

Συστήµατα µόνωσης ψυχρών σωλήνων  

2002-05-29  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

80 14316
ΕΛΟΤ ΕΝ 

14316.01   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί 
τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση 
από προϊόντα διογκωµένου περλίτη 
(ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 
συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης 
προϊόντα πριν την εγκατάσταση  

2005-04-14  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 
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81 14317
ΕΛΟΤ ΕΝ 

14317.01   

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί 
τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση 

από προϊόντα διογκωµένου 
βερµικουλίτη (ΕV) - Μέρος 1: 

Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και 
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την 

εγκατάσταση  

2005-04-14  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

83 14706
ΕΛΟΤ EN 
14706   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός της 
µέγιστης θερµοκρασίας λειτουργίας  

2006-03-13  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

84 14707
ΕΛΟΤ EN 
14707   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός της 
µέγιστης θερµοκρασίας λειτουργίας της 
προδιαµορφωµένης µόνωσης (κοχύλια) 

σωλήνων  

2006-02-27  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

85 6946
ΕΛΟΤ EN ISO 

6946   

Κτιριοδοµικά υλικά και στοιχεία - 
Θερµική αντίσταση και 

θερµοπερατότητα - Μέθοδος 
υπολογισµού  

1997-10-06  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

86 6946
ΕΛΟΤ EN ISO 

6946/A1   

Κτιριοδοµικά υλικά και στοιχεία - 
Θερµική αντίσταση και 

θερµοπερατότητα - Μέθοδος 
υπολογισµού  

2003-10-01  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

87 7345
ΕΛΟΤ EN ISO 

7345   
Θερµοµόνωση - Φυσικά µεγέθη και 

ορισµοί  
1997-10-06  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

88 8497
ΕΛΟΤ EN ISO 

8497   

Θερµοµόνωση - Προσδιορισµός των 
ιδιοτήτων θερµικής µετάδοσης σε 

σταθερή κατάσταση, των 
θερµοµονωτικών για κυκλικούς 

αγωγούς  

1997-10-21  

27.220  (HEAT 
RECOVERY. 
THERMAL 

INSULATION ) 

89 8990
ΕΛΟΤ EN ISO 

8990   

Θερµοµόνωση - Προσδιορισµός των 
ιδιοτήτων θερµικής µετάδοσης, σε 
σταθερά κατάσταση - Μέθοδος 

διακριβωµένου και προφυλαγµένου 
κλιβάνου  

1997-10-01  

27.220  (HEAT 
RECOVERY. 
THERMAL 

INSULATION ) 

90 9251
ΕΛΟΤ EN ISO 

9251   

Θερµοµόνωση - Συνθήκες µεταφοράς 
θερµότητας και ιδιότητες υλικών - 

Λεξιλόγιο  
1997-10-01  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

91 9288
ΕΛΟΤ EN ISO 

9288   

Θερµοµόνωση - Μετάδοση της 
θερµότητας µε ακτινοβολία - Φυσικά 

µεγέθη και ορισµοί  
1997-10-01  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 
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92 9346
ΕΛΟΤ EN ISO 

9346   
Θερµοµόνωση - Μετάδοση µάζας - 

Φυσικά µεγέθη και ορισµοί  
1997-10-01  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

93 10077
ΕΛΟΤ EN ISO 
10077.01   

Θερµική επίδοση παραθύρων, θυρών 
και εξώφυλλων - Υπολογισµός θερµικής 
µετάδοσης - Μέρος 1 : Απλοποιηµένη 

µέθοδος  

2000-11-21  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

94 10077
ΕΛΟΤ EN ISO 
10077.02   

Θερµική επίδοση παραθύρων, θυρών 
και εξώφυλλων - Υπολογισµός θερµικής 
αγωγιµότητας - Μέρος 2: Ψηφιακή 

µέθοδος για πλαίσια  

2004-12-22  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

95 10211
ΕΛΟΤ EN ISO 
10211.01   

Θερµικές γέφυρες σε κτιριακές 
κατασκευές - Ροές θερµότητας και 

επιφανειακές θερµοκρασίες - Μέρος 1: 
Γενικές µέθοδοι υπολογισµού  

1996-02-20  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

96 10211
ΕΛΟΤ EN ISO 
10211.02   

Θερµικές γέφυρες σε κτιριακές 
κατασκευές - Υπολογισµός ροών 
θερµότητας και επιφανειακές 

θερµοκρασίες - Μέρος 2: Γραµµικές 
θερµικές γέφυρες  

2001-10-31  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

97 10456
ΕΛΟΤ EN ISO 

10456   

Κτιριοδοµικά υλικά και προϊόντα - 
∆ιαδικασίες για τον προσδιορισµό 

δηλωµένων και σχεδιασµένων θερµικών 
τιµών  

2004-04-02  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

98 12567
ΕΛΟΤ EN ISO 
12567.01   

Θερµική απόδοση παραθύρων και 
θυρών - Προσδιορισµός της θερµικής 

µετάδοσης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας 
- Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και 

πόρτες  

2000-11-23  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

99 12567
ΕΛΟΤ EN ISO 
12567.02   

Θερµική απόδοση παραθύρων και 
θυρών - Προσδιορισµός της θερµικής 

µετάδοσης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας 
- Μέρος 2: Παράθυρα οροφής και 

παράθυρα προεξοχών  

2006-02-08  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

100 12569
ΕΛΟΤ EN ISO 

12569   

Θερµοµόνωση κτιρίων - Προσδιορισµός 
της µεταβολής αέρα σε κτίρια - 

Μέθοδος αραίωσης ιχνηλάτη αερίου  
2001-05-08  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

101 12570
ΕΛΟΤ EN ISO 

12570   

Υγροθερµική απόδοση κτιριακών 
υλικών και προϊόντων - Προσδιορισµός 
της περιεκτικότητας σε υγρασία σε 
υψηλές θερµοκρασίες διά ξηράνσεως  

2000-07-10  

91.100.01 
 (CONSTRUCTION 

MATERIALS IN 
GENERAL ) 
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102 12571
ΕΛΟΤ EN ISO 

12571   

Υγροθερµαντική απόδοση κτιριακών 
υλικών και προϊόντων - Προσδιορισµός 
ιδιοτήτων υγροσκοπικής απορρόφησης  

2000-07-12  

91.100.01 
 (CONSTRUCTION 

MATERIALS IN 
GENERAL ) 

103 12572
ΕΛΟΤ EN ISO 

12572   

Υδροθερµικές επιδόσεις δοµικών 
προϊόντων και υλικών - Προσδιορισµός 

των ιδιοτήτων διαπερατότητας 
υδρατµών  

2001-11-08  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

104 13370
ΕΛΟΤ EN ISO 

13370   

Θερµική απόδοση κτιρίων - Μετάδοση 
θερµότητας δια µέσου του εδάφους - 

Μέθοδοι υπολογισµού  
1999-09-10  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

105 13787
ΕΛΟΤ EN ISO 

13787   

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό 
εξοπλισµό και βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις - Προσδιορισµός της 
δηλωµένης θερµικής αγωγιµότητας  

2003-09-29  

91.100.60 
 (THERMAL AND 

SOUND 
INSULATING 
MATERIALS ) 

106 13788
ΕΛΟΤ EN ISO 

13788   

Υγροθερµικές επιδόσεις δοµικών υλικών 
και στοιχείων - Εσωτερική επιφανειακή 

θερµοκρασία για την αποφυγή 
επιφανειακής ύγρανσης και 

συµπύκνωσης στην µάζα - Μέθοδοι 
υπολογισµού  

2001-12-10  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

107 13789
ΕΛΟΤ EN ISO 

13789   

Θερµική απόδοση κτιρίων - 
Συντελεστής απώλειας θερµικής 

µετάδοσης - Μέθοδος υπολογισµού  
2000-07-19  

91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

108 13791
ΕΛΟΤ EN ISO 

13791   

Θερµική επίδοση κτιρίων - Υπολογισµός 
κατά τη θερινή περίοδο εσωτερικών 
θερµοκρασιών δωµατίου δίχως 

µηχανική ψύξη - Γενικά κριτήρια και 
διαδικασίες επικύρωσης των µεθόδων 

υπολογισµού  

2005-05-16  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

109 13792
ΕΛΟΤ EN ISO 

13792   

Θερµική επίδοση κτιρίων - Υπολογισµός 
κατά τη θερινή περίοδο εσωτερικών 
θερµοκρασιών δωµατίου δίχως 

µηχανική ψύξη - Απλοποιηµένες 
µέθοδοι  

2005-07-29  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

110 13793
ΕΛΟΤ EN ISO 

13793   

Θερµική απόδοση των κτιρίων - 
Θερµικός σχεδιασµός των θεµελίων για 

την αποφυγή των αντώσεων 
οφειλοµένων στον παγετό  

2001-10-31  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

111 14683
ΕΛΟΤ EN ISO 
14683 + AC   

Θερµογέφυρες σε κτιριακές κατασκευές 
- Γραµµική θερµική µετάδοση - 

Απλοποιηµένες µέθοδοι και τιµές εκ των 
προτέρων  

2000-01-21  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 
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112 15148
ΕΛΟΤ EN ISO 

15148   

Υγροθερµική επίδοση κτιριακών υλικών 
και προϊόντων - Προσδιορισµός του 
συντελεστή απορρόφησης ύδατος µε 

µερική εµβάπτιση  

2003-09-29  

91.100.01 
 (CONSTRUCTION 

MATERIALS IN 
GENERAL ) 

113 15927
ΕΛΟΤ EN ISO 
15927.01   

Υγροθερµικές επιδόσεις κτιρίων - 
Υπολογισµός και παρουσίαση 

κλιµατικών δεδοµένων - Μέρος 1: 
Μέσες µηνιαίες και ετήσιες τιµές 

µετεωρολογικών στοιχείων  

2004-07-06  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

114 15927
ΕΛΟΤ EN ISO 
15927.04   

Υγροθερµικές επιδόσεις κτιρίων - 
Υπολογισµός και παρουσίαση 

κλιµατικών δεδοµένων - Μέρος 4: 
Ωριαία δεδοµένα αξιολόγησης ετησίων 
ενεργειακών αναγκών για θέρµανση και 

ψύξη  

2005-11-25  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 

115 15927
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
15927.05   

Υγροθερµικές επιδόσεις κτιρίων - 
Υπολογισµός και παρουσίαση 

κλιµατικών δεδοµένων - Μέρος 5: 
∆εδοµένα για το θερµικό φορτίο 

σχεδιασµού για θέρµανση εσωτερικών 
χώρων  

2005-05-16  
91.120.10 
 (THERMAL 

INSULATION ) 
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